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委托方 厦门协生针纺织成衣有限公司 
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检测报告 

委托方 厦门协生针纺织成衣有限公司 

地址 厦门市同安区城东工业区榕源路 15 号 101.17 号 

样品名称 束身衣 

型号 / 

品牌 奈曼姿 

样品接收日期 2017-06-09 

测试周期 2017-06-09~ 2017-06-19 

测试要求 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 B 类 

 

测试项目 测试结果 

pH 值 通过 

甲醛含量 通过 

禁用偶氮染料 通过 

  

 

编制： 

 

审核： 

 

批准：  

 苏桢桢  章梅婷 厉昌海 
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测试部件： 

序号 样品送检编号 测试部件 

001 TS20172428001 束身衣 

  

样品照片: 

  

  

 

整体图 TS20172428001  
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pH 值 

测试方法：GB/T 7573-2009 

测试项目 
测试结果 

要求 
001 

pH 值 6.4 4.0~8.5 

甲醛 

测试方法：GB/T 2912.1-2009 

测试项目 
测试结果 

001 
要求 

甲醛，mg/kg <20 ≤75 
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禁用偶氮染料 

测试方法：GB/T 17592-2011 

测试项目 
测试结果 

要求 
001 

禁用偶氮染料 未检出（<5mg/kg） 禁用 (≤20mg/kg) 

 

附录  禁用芳香胺名称及其化学文摘编号 

序号 芳香胺名称 CAS No. 

1 4-氨基联苯 92-67-1 

2 联苯胺 92-87-5 

3 4-氯邻甲苯胺 95-69-2 

4 2-萘胺 91-59-8 

5 邻氨基偶氮甲苯 97-56-3 

6 5-硝基-邻甲苯胺 99-55-8 

7 对氯苯胺 106-47-8 

8 2,4-二氨基苯甲醚 615-05-4 

9 4,4’-二氨基二苯甲烷 101-77-9 

10 3,3’-二氯联苯胺 91-94-1 

11 3,3’-二甲氧基联苯胺 119-90-4 

12 3,3’-二甲基联苯胺 119-93-7 

13 3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷 838-88-0 

14 2-甲氧基-5-甲基苯胺 120-71-8 

15 4,4’-亚甲基 -二-（2-氯苯胺） 101-14-4 

16 4,4’-二氨基二苯醚 101-80-4 

17 4,4’-二氨基二苯硫醚 139-65-1 

18 邻甲苯胺 95-53-4 

19 2,4-二氨基甲苯 95-80-7 

20 2,4,5-三甲基苯胺 137-17-7 

21 邻氨基苯甲醚 90-04-0 

22 4-氨基偶氮苯 60-09-3 

23 2,4-二甲基苯胺 95-68-1 

24 2,6-二甲基苯胺 87-62-7 

 

 

***报告结束*** 


